Sistemi di Protezione Passiva tra resistenza e reazione al fuocc

la prevenzione, la scelta, I'applicazione e la certificazione.
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COSTRUIAMO SVILUPPIAMO FORNIAMO CONDIVIDIAMO



Argomenti trattati ﬂ

D.M. 16 febbraio 2007
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 12
D.M. 7 agosto 2012

- scadenza “Certificati Italiani”
- nuovi “CertificBturopei”

. Pareti/compartimentazioni

. Riqualificazioni verticall

. Controsoffitti/riq. orizzontali
. Protezione di Strutture

. Barriere passive/attraversamg
. Esempidi Rapportéuropeo
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Protezione

CONDIVIDIAMO

Nel campo della sicurezza antincendio si distingue:

Misure di protezione passiva , che non richiedono I'azione delluomo o
I'azionamento di un impianto:

sadeguate compartimentazioni e porte antincendio;
suscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a prova di fumo;
sadeguata segnaletica di sicurezza.

Misure di protezione attiva , che richiedono [lintervento umano o0
I'azionamento di un impianto:

simpianti di rilevamento incendi e di allarme;

sestintori, idranti, naspo, reti sprinkler,

luci di emergenza,;

epresidi e attrezzature antincendio;

sadeguata squadra di emergenza e di pronto soccorso.
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Materiali principali: gesso e calciosilicato

microcristalli

macrocristalli
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Comportamento del gesso al fuoco

CONDIVIDIAMO

Il comportamento del gesso in caso di incendio € unico in oalueackse @s$so, a prescindere dalla sua funzione di barri
al fuoco, contiene in sé un meccanismo per‘@svaibasato su leggi fisiche, che si oplfaz®néermica del fuoco.

Il gesso e impiegato nella maggior parte dei compkedihtigreforma biidrata, la cui formula chimica

CaS04 x 2H20

ovvero solfato di calcio con 2 molecole di acqua incorporate nella strutturataishlbingekso sono pertanto inorganic
combustibili.

Un mali lastra di gesso rivestito di spessore 15 mm contiene3ciitcadi acqua di cristallizzazigna aggiunta ad un ce
grado di umidita naturale.

In caso di incendio il gesso viene disidratdiacquieevapora. Si consuma energia e inoltre, grazie alla formaxigoedi
vapore tra il fuoco e il materiale di gesso, SaxtardamendeIl'incendio

Per il riscaldamentbexraporazioneyverd’espulsiondell’acquaristallizzata (passaggio di stato), si consumano circa 8
2.000 kcalin gquesto modo la temperatura sul retro della lastra non salgedutto il processo di evaporazione, che
durare anche piu dn’oraa seconda dello spessore e del tipo di lastra impiegata 16HE.

Oltre alla protezione antincendio dhenaporaziomell’acqualp strato di gesso disidratato agisce ancora da isolan
aumentando di porosita possiede una conduttanza termica inferiore rispeitdisidyatso.
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Comportamento del gesso al fuoco

Gesso = Solfato di calcio biidrato
Ca S@*2 HO
Contiene
21% di acqua di cristallizzaziaqy (H
79% di solfato di calcio (Ca-S@erte fino ad una T di 3200
SOTTO L'AZIONE DEL FUOCO FUOCO

Acqua di cristallizzazione si libera sotto forma di vapore
CALCINAZIONE DEL GESSO

Nel contempo 1) LATO ESPOSTO AL FUOCO:
Assorbimento di caloreaftetto “raffreddantedella superficie esposta al fuoco.
Il processo di calcinazione inizia dal lato esposto al fuoco e ritarda il processo d
che si riduce progressivamente a mano a mano che lo spessore della parete «
aumenta.

Nel contempo 2) LATO NON ESPOSTO AL FUOCO:
La temperatura della superficie dietro allo strato di gesso gia disidratato e pross
ebollizione dell’acqua {C)Oquindi fino a quando tutta I'acqua di cristallizzazione
evaporata, la temperatura della struttura protetta dal gesso norfGupera il
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Comportamento del gesso al fuoco

E’ un comportamentattivd’

osi oppone all’azione termica del fuoco

CaSQx 2HC

(una lastra di gesso rivestgp. 15mneontiene ca3l al m di HO di
cristallizzazione )

o Riscaldamento + Evaporaziofeetemperatura sul retro della lastra non sale ol
| 100-11TC (ca. 2000 Kcal)

o Aumento di porosita ==migliorano le caratteristiche di isolamento termico.
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Comportamento del calciosilicato al fuoco

CONDIVIDIAMO

| pannelli a base di silicato di calcio vengono prodotti con
sabbia quarzosa e calegoi armati cocellulosaper

N renderli stabili.

L’anidride silicica e I'ossido di calcio vengono fatti decantare in acqua e reagisc
formando uno stadio iniziale del silicato di calcio.

Dopo la formazione di minuscoli cristalli di silicato di calcio, vengono trattati in
autoclave con vapore acqueo surriscaldato a pressione elevata fino a ottenere
struttura aperta con pori fini

Ne deriva:

- elevata assorbenza capillare

- enorme capacita di assorbimento di acqua (pari a 3 volte il peso netto),
- proprieta termoisolanti

- stabilita degli spigoli, buona flessibilita
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Ingg. Gambarova e Felicett

CONDIVIDIAMO

Biblioteca Tecnica Hoepli Pagina 347:
11.5 Proprieta del cartongesso

Uno dei fattori piu critici che
influenzano le prestazioni antincendio
di un assieme rivestito con pannelli di

cartongesso e la qualita di tali pannelli.

Questo aspetto e spesso trascurato dai

progettisti, per i quali tutti i pannelli di

cartongesso hanno le stesse prestazioni,
il che non e vero.
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Produttori di strumenti per la protezione passiva

I{Nﬂllf agg Rockfon

Sesiniat &) Gyproc

Shaping the way people build SAINT-GOBAIN

GYPSOTECH

S ISTEMA CARTONGESSO

@TENMAT *@ @mstrong@
Bifire] eraciit  gLink

I |
TECNOLOGIA ITALIANA progettare il benessere LINEA FIRETECH
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Resistenza e reazione al fuoco

CONDIVIDIAMO

Per reazione al fuoco siintende il grado di partecipazione di un materiale
combustibile al fuoco al quale e sottoposto.

La resistenza al fuoco e la capacita di una costruzione, di una parte di
essa o di un elemento costruttivo di mantenere per un tempo prefissato

la resistenza R: attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto
I'azione del fuoco:
I'ermeticita E: attitudine a non lasciar passare, né produrre, se sottoposto

all'azione del fuoco su un lato, flamme, vapori o gas caldi sul lato non
esposto;
I'i'solamento termico |:  attitudine a ridurre la trasmissione del calore.

La sigla REI deriva dalle parole francesi:
Resistance = R = resistenza

Entretenir = E = ermeticita
Isolement = | = isolamento
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Euroclassi di reazione al fuoco

CONDIVIDIAMO

Le vecchie classi nazionali sono gia state eliminate in quasi tettiopPa Le nuove classi di reazione al fuoco sonorseoliallgive
precedenti, essendo cambiati i metodi di prova e i parameimi quissi@tiuadro si collocano i due decreti ministerialnplldibéizadtta
Ufficiale A 73 del 30 marzo 2005

Il primo decre®.M. 10 marzo 2Q0@6cepisce le nuove Euroclassi e le relative Decisioni della Commissione.

Il secondo decre NI. 15 marzo 2QGtefinisce quali requisiti devono possedere i prodotti da cesfporrresgere installati nelle attivit
comprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecrzabreedingesatin

Denominazione Richieste aggiuntive Classe
certificata Nessun europea
Niente fumo gocciolamento secondo
di scintille in cadutalEN 135041
° ° Al
Non inflammabile
° ° A2 = Sl dO
. . B,C-s1d0
. B, C-s3d0
Poco infiammabile
. B,C-sl1d2
B, C-s3d2
. D-s3d0
Inflammabile D-s3d2
E-d2
Altamente inflammabile F
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Euroclassi di reazione al fuoco

CONDIVIDIAMO

Normativa Europea 89/106/QAHEEUROCLASSI

Al Nessun contributo all'incendio Assenza di flash over ’

A2 Nessun contributo all'incendio Assenza di flash over

B Contributo all'incendio molto limitato | Assenza di flash over h

C Limitato contributo all'incendio Rischio di flash over 1

D Contributo all'incendio non trascurabile| Rischio di flash over

E Scarse proprieta di reazione al fuoco Rischio di flash over
| F Dati non disponibili | Rischio di flash over J

Si prendono anche in considerazione due parametri importanti:
-I'emissione di funs (smog)

-la formazione di gocce incandesceiftirop)

ad esempi&2-s1,d0

La classe Al puo essere solo Al, senza s e d.
La classe F puo essere solo F, senza s e d.
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Reazione al Fuoco-Equiv.classi ita-DM 15-03-05

CONDIVIDIAMO

Tabella 1- Impiego a Pavimento

.C !a_sse Classe europea

italiana

| Classe 1 HAZe - 51) (A2s -52) (Bg -51), (Be-52)
I Classe 2 (Cr-51), (Cg-52)

] Classe 3 (Dr-51), (Dp-52)

Tabella 2 - Impiego a Parete

.C Ea_sse Classe suropea
italiana

| lclasse 1/A2-s1, d0), (A2-52,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2-
s3.d1), (B-s1.dD), (B-s2, d0), (B-s1.d1). (B-s2.d1)

| IClasse 2|(A2-51, d2), (A2-s2,d2),(A2-s3, d2), (B-s3,d0), (B-s3, d1), (B-s1,d2),
(B-s2.d2), (B-s3 d2). (C-s1,dD), (C-s2. d0), (C-s1. d1), (C-s2.d1)

(C-s3.d0), (C-s3.d1), (C-s1, d2), (C-s2, d2), (C-s3, d2), (D-s1, d0),
W [Classe 3\n oo’ 40), (D-s1, d1), (D-s2,d1)

Tabella 3 - Impiego a Soffitto

Classe
italiana
| lolacse 1 IA2-sT, d0), (A2-s2,d0),(AZ-s3, D), (A2-s1, d1),
(A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0)
(B-s3,d0), (B-s1, d1), (B-s2,d1), (B-s3, d1), (C-
| [Classe 2 1 a0), (Cs2, dD)

(C-s3,d0), (C-s1, d1), (C-s2, d1), (C-s3, d1), (D-
Il [Classe 3 |4 a0), (D-s2, d0)

Classe europea
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Lastre KNAUF

CONDIVIDIAMO

® Lastre Knauf GKB (A) ® Lastre Knauf A-Zero® (A)

o \
({EE" Lastra in gesso rivestity cosfituite da un nucleo di gesso |n@ Lastra in gesso rivestite costituite da un nucleo di gesso le cui

superfici & bardi longitudinali sone rivestiti di speciale cart superfici @ bordi longitudinali sono rivestiti da uno speciale
perhettamente aderents, cartone @ basse contenute di cellulesa. Essa pud sostitvire o

lastra Knauf GKB (4] per ottenara la Classe di Reazione al fuaco
Al Per la corretta applicazione consultare il Settore Tecnico ed

.luppli:u:inni per la resistenza al fusce:
i Fascicali Tacnici.

* Pareti divisaorie “
Classe di reazions al fusecs: 4221 d0 \ \ Applicazioni per la resistenza al fuoco:
Merma di riferimente: LH| EM 520 \ * Parati diviscrie

Classe di reazione al fusce: Al
MNerma di riferimente: LN EN 520

s 2000 120

s 1500 120

s 1700 1200

s 2300 1200 15 3000 1300
s 3000 120

s 1200 1200

f Vidiwalle = Lastra Diamant® (DFH2IR)
# Lastre Knaut Vidiwa @

Lastra in gesso rivestito ad alla densitt e resiskenza meccanica,

@ ) ) ) ) ignifughe ed idrafughe, costituite da un nucleo in gesso la cui
. lastra in gesso fibra, ad alta resistenza meccanica e durezza superficie & rivestita da uno speciale cartone di colore azzurre.
superficiale, realizzata atroverse un'elevata compressione di
una miscela omogenea formata da gesso speciale di alta quality Applicazioni per la resistenza al fucco:
e fibre di cellulosa. * Pareti divisorie

* Controparati

Applicazioni per la resistenza al fuoco: * Confrosoffitti

' * Pareti divisorie Classe di reazione al fuecs: A2-51.d0
> \ Classe di reazione al fuece: 421,40 Merma di riferimento: UNI EN 520
Norma di riferimento: LN EMN 15283-2

Spesare (mm] Lunghezza {mm)

125 oo 1200

15 oo 1200
125 100 1508

15 oo 1250
125 200 1208
125 o0 1208 15 1500 1250
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Lastre KNAUF

= Ignilastra® Knauf GKF (DF)

Lastre in gesso rivestite con nucleo ad alta resistenza al fuoco,
dotate di una armatura supplementare costituita da fikbre dj velre.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
* Pareti divisorie

* Confropareti

= Confrosoffitti

* Rivastimenti di travi e pilastri

Classe di reazione al fuoco: AZ-51,d0
Norma di riferimento: UNI EN 520

Lunghezza {mm) Lurghezzn {mim)

125 000 1200
125 2500 1200
15 70 120
125 000 1200
125 mk. dv. 120
18 000 1200
15 2500 120
15 Jono 170
15 mks. . 1200
18 mks. . 1200
i | 0 ¥}
25 o [¥a
@

# Lastra Knauf Thermax
”~
ce lastre @ base di vermiculite, materiale termoisclonte minerale

naturale inorganico esremamente leggers, ed elevatn resistanza
al fueco

Applicazioni per la protezione del fucco
» Condolte d'aria
* Condotte di evacuazions fumi

Classe di reazione al fueco: A

Nerma di riferimento: ETAG 018-1/4

Lunghezzn {mm) - Lorghezzn [mm)
45 1700 1200
45 2500 1200

CONDIVIDIAMO

® Lastra Knauf F-Zero® (DF)

CE

Speciali lastre in gesso rivestito con cartone a basse contenute di
callulosa, per una totale incombustibilita, e elevate caratteristiche
di resistenza al fuoco, identiche alle Ignilastre® GKF [DF).

la lostra F-Zerc® pud sostituire la Ignilastra GKF [F] per oftenare
lo Classe A1 di reazione al fuoco. Per la coretta applicazione
consultare il Seftare Tecnico ed i Fascicali Tecnici.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
* Pareli divisarie

* Confropareti

* Caonfrosoffitti

Classe di reazione al fuoco: Al
Nerma di riferimento: LINI EN 520

® Lastre Knauf Fireboard® (GM)

C€E

Speciali lastre in gesso rinforzate, rivestite con fessuto in fibre
minarali, studiate per le pib alte resistenze al Fuoco.

Applicazioni per la resistenza al fuoco:
* Pareti divisorie

» Confropareti

» Controsoffitti

* Rivestimento di travi e pilastri

# Protezione di condotte di ventilazione

» Cavedi lecnici

# Soffitti a membrana

* Soffitti autoportanti

Classe di reazione al fuoco: Al

Nerma di riferimentes: UNI EN 152831

Lunghezm (mm) Lorghezzs {mm)
125 000 1250
15 2000 1250
i | 2000 1250
25 2000 1250
30 2000 1250




D.M. 16/02/2007

D.M. 16/02/2Q0Classificazione di resistenza al fuoco dei prodott|
elementi costruttivi di opere da costruzione

Allegato B — Modalita per la classificazione in base ai risultati di prove

Allegato C — Modalita per la classificazione in base ai risultati di
calcoli

Allegato D — Modalita per la classificazione in base a confronti con
tabelle
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Metodi di certificazione, secondo D.M. 16/02/2007

NORMATORI
(CEN, UNI)

\\
O
\C
(j}

NORME DI CALCOLOE
NORME DI PROVA PER |
SISTEMI PROTETTIVI

CALCOLI ANALITICIE
ABACHI PRESTAZIONALI

F

1 CERTIFICAZIONE -
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D.M. 16/02/2007

D.M. 16/02/2Q0Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed

elementi costruttivi di opere da costruzione
Articolo 5
La validitadei CERTIFICATI ESISTENI&kciati sulla base dé\facchiaCircolare 91
dall’entraten vigore dei Nuovi Decreti (settembre 2007) e:
- 1 anno pecertificati emessi entro il 1985
es.W112 REI 120 n. 3804/84/81
scadenza 25 settembre 2008

- 3 anni pecertificati emessi dal 1986 al 1995

€s.W112 REI 120 n. 21942
scadenza 25 settembre 26H il materiale e stato acquistato dopo tale data, ma il certi
era valido al momento della presentazione, € possibile utilizzare il certichtazeaguire
del professionista 818 .

- 5 anni pecertificati emessi dal 1996 al 2007

€s.W1l2+botole REI 120 n. 157683/2340RF
scadenza 25 settembre 264 8opo tale scadenza, nel 2013, nel caso di certificato
progetto di prevenzione incendi presentato ai VVF prima del 25 settenfoboatal2, c
con il professionista 818 per essere certi di poter applicare unackrttficato sc
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D.M. 16/02/2007 — scadenze rapporti di prova

CONDIVIDIAMO

Penodo df validita der rapporti i prova df resistenza al fuoco preesistenty all enitrata fn wvigore del DM,

16.2.2007.
Data emissione rapporto di prova Validita a decorrere dal 29.9.2007 |
Entra 31 dicembre 1985 1 anno |
Dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1995 3 anni |
Dal 1 gennaio 1996 5 anni |

Periodo di emissione Periodo di validita

31112/1985
31/12/1995
25/09/2007
25/09/2008
25/09/2010
25/09/2012

5 anni
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Lettera Circolare 5642 del 31/03/2010

CONDIVIDIAMO

/O

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PROTEZIONE PASSIVA
Largoe Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 0/TI180551 FAX. N. 067187421
e-mail : prev.protezionepassivae vigitfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

Soccorso Pubblico ¢ della Difesa Civile
Prot. n. DCPST/AS/ DCPREY
LETTERA - CIRCOLARE REGISTRO UFFICIALE — USCITA

Prot. n. 0005642 del 31/03/2010

Stante la predetta indicazione niguardante le certificazioni analitiche e al fine di adottare un
uniforme comportamento neir confronti di murature 1l cul requisito di resistenza al fuoco sia stato
attestato mediante certificati sperimentali, ¢ appena 1l caso, infine, di rilevare 'opportunita che 1
corrispondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati a1 sensi della circolare MLSA. 14
settembre 1961, n. 91 possano essere utilizzati anche oltre le date indicate all’art. 5 comma 1 del
D.M. 16 febbraio 2007. esclusivamente per le costruziom il cui progetto sia stato presentato al
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date.

Analogo comportamento potra, evidentemente, essere adottato per prodotiv/elementi costruttivi
diversi dalle murature in possesso di rapporti di prova sperimentali nlasciati a1 sens: della circolare

MIL.SA. 14 settembre 1961, n. 91.

Creiamo Edilizia Sostenibile
Ad




Lettera Circolare 9663 del 23/07/2012

CONDIVIDIAMO

o

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Area Protezione Passiva

Prot. n. Roma.
Dipartimente de: Vigili det Fuoco gel

‘ Soccorso Pubblico @ della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE uscita

Prot n 0009663 de 23/07/2012

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV . F
At Comandi Provinciali VV F

LORO SEDI
LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Validita dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del
1961. Chiariment: applicativi

Con I'approssimarsi della data di fine validitad per I'impiego dei rapporti di prova di resistenza al
fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del 1961, si ritiene utile riassumere il quadro normativo di
riferimento e, nel contempo, fornire alcuni chiarimenti applicativi.

Nella seguente tabella sono riportati gli stralei delle disposizioni di prevenzione incendi che
regolamentano la materia in oggetto:
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Lettera Circolare 9663 del 23/07/2012

CONDIVIDIAMO

Contenuto del riferimemnto

Riferimento
normative .
|1 rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MISA. |
(Ministero dell'intemo-Servizi antincendi) 14 settembre 1961, n. 91, dal laboratorio di |
| secienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigih ‘
del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro |
dell'interno 26 marzo 1983, sono da nitenersi vahidi, ai fini della commercializzazione |
articolo 5 dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguentl |
comma | del | Lt temporali:
d.m. 167272007 e apporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino a un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto,
e rapporti emessi dal | gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a tre anni dall’entrata
n vigore del presen-te decreto;
¢ rapporti emessi dal | gennaio 1996: fino a cimgue anni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
Omissis.
| Stante la predetta indicazione riguardante le certificazion: analitiche ¢ al fine di adonare
| un uniforme comportamento nei confronti di murature il cut requisito dh resistenza al
funco s1a stato attestato mediante certificati sperimentali, ¢ appena il caso, mfine, di
gircolare n. 5642 | rilevare "opportunitda che i corrispondenti rapporti i prova di resistenza al fuoco
del 31372010 | rilascian ai sensi della cuorcolare MLSA. 14 settembre 1961, a. 91 possano essere
(ultim due utilizzati anche oltre le date indicate all’art. 5 comma | del DM. 16 febbraio 2007
periodi) esclusivamente per le costruzioni il cul progetto sia stato presentato al competente
Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date.
Analogoe comportamento potrd, evidentemente, essere adottato per ‘
prodotti/elementi costruttivi diversi dalle murature in possesse di rapporti di prova |
sperimentali rilasciati ai sensi della circolare MLSA. 14 settembre 1961, n. 91, |
_

| Con riferimento al decreto del Ministro dell'Interne 16 febbraio 2007, si rammenta il
principio espresso nella letiera circolare prot. n. 5642 del 31/03/2010, in base al quale &
possibile niilizzare i rapporiti di prova anche oltre le date di scadenza previste,
esclusivamente per le costruzioni il cui progetio sia stato presentato al competente |
circolare n. 4845 | Comando provinciale dei vigili del fooco prima di snddette date.

| del 4/4/2011 | Parimenti si rappresenta che suddetto principio deve essere utilizzato anche per tutte le
altre scadenze previste nel decreto citato, ivi compresa la scadenza per l'otilizzo dei
valori fissati da norme tecniche per i parametri termo-fisici dei rivestimenti protettivi
(pumto C.5 dell'allegato al decreto) e la scadenza per l'utilizzo dei valori tabellari relativi |

1

| agli elementi di acciaio protetti (tabelle 1.7.1 dell'allegato al decreto). |

+
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Lettera Circolare 9663 del 23/07/2012

CONDIVIDIAMO

Nel ramumentare che la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 16 [ebbraio
2007 ¢ il 25 settembre 2007, si rappresenta che la data ultima di vahidita de; rapports di prova di resistenza al
luoco emessi dal | gennaio 1996, in base alla circolare 91 del 1961, & fissata al 25 settembre 2012. Sara
comunque possibile utilizzare | rapporti di prova di cui trattasi anche oltre la data indicata solo con
riferimento a quei prodotti installati in atiivita soggette per le quali sia stato presentato il progetto prima del
25 setembre 2012 (ossia fino al 24 settembre 2012) ed a patto che gli stessi siano stati commercializzati
(0ssia immessi per la prima volta sul mercato) fino al 235 settembre 2012

Si precisa nel merito che, con I'entrata in vigore del DPR 15172011, per le ativita di categoria A non
¢ prevista la richiesta di valutazione del progetio. Pertanto, per tali attivita il limite temporale di riferimento
per I'impiego dei rapports di prova di resistenza al fuoco emessi in base alia circolare n. 91 del 1961, sard la
data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (S.CLA) in lvogo della data di
presentazione della valutazione del progetio

whrcamlt At 1, vald Soassal vy "Mmi»
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Lettera 5642 del 31/03/2010 su uso rapporti

CONDIVIDIAMO

Lettera Circolare 5642 del 31.03.2010 del Dipartimento dei Vigili del
Certificazione dla resistenza al fuoco di elementciosirattive.

( )

Gy
MW/ E’ possibile utilizzare certificati

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PEirLé:;ﬁi:’iEnNeZ;;T:ifaE LA SICUREZZA TECNICA S Cad uti S e i I D ro q etto d i
prevenzione incendi stato

Dipartimento dai Vigili
: gili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

RPEG|STR0 UFFIJJCFI::LREE-VUSCITA Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F. P R E S E N TATO D rl m a d e I | a d ata‘
i:;:m::?mvinciali VV.F. d I Scad e n Zm i Ce rtifl Cati .

I.ETTFRA - CTRCOOM.ARE

Stante la predetta mdicazione riguardante le certificazion: analitiche e al fine di adottare un
uniforme comportamento nei confronti di murature 1l cw requisito di resistenza al fuoco =1a stato
attestato mediante certificati sperimentali. € appena 1l caso. infine. di rilevare I"opportunita che 1
corrspondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati a1 sensi della circolare MIL.SA. 14
settembre 1961, 1. 91 possano essere utilizzati anche oltre le date indicate all’art. 5 comuma 1 del
D.M. 16 tebbraio 2007, esclusivamente per le costruziont 1l cui progetto sia stato presentato al
competente Comando provineiale dei vigili del fuoco prima di suddette date.

Analogo comportamento potra, evidentemente, essere adottato per prodotti/elementi costruttivi
diversi dalle murature m possesso di rapporti di prova sperumentali rilasciati a1 sensi della circolare
MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91,
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Lettera 9663 del 23/07/2012 su uso rapporti

CONDIVIDIAMO

Lettera Circolare 9663 del 23.07.2012 del Dipartimento dei Vigili del
Chiarimenti Applicativi circolare n.91 del 1961

E’ possibile utilizzare certificati

scaduti se Ilprogetto di
DIREZIONE CENTRALE PEiILéi;i.tE;;EnNez}ig:ﬁaE LA SICUREZZA TECNICA D reve n Z i O n e i n C e n éi Stato

 Protg Roma PRESENTATO prima della data

Dipartimento dei Vigili del Fuoce del

m Seccorso Pubblico e della Difesa Civile . | If |
DCPREV Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F. d | Scad €nz LLE rtlfl Catl .

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot n. 0009663 de 2310712012

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Validita dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del
1961. Chiarimenti applicativi.

Nel rammentare che la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio
2007 e il 25 settembre 2007, si rappresenta che la data ultima di validita dei rapporti di prova di resistenza al
fuoco emessi dal 1 gennaio 1996, in base alla circolare 91 del 1961, & fissata al 25 settembre 2012, Sara
comunque possibile utilizzare 1 rapporti di prova di cul frattasi anche oltre la data indicata solo con
riferimento a quei prodotti installati in attivitd soggette per le quali sia stato presentato il progetto prima del
25 settembre 2012 (ossia fino al 24 settembre 2012) ed a patto che gli stessi siano stati commercializzati
(ossia immessi per la prima volta sul mercato) fino al 25 settembre 2012,
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CONDIVIDIAMO

D.M. 16/02/2Q0Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti
elementi costruttivi di opere da costruzione

Allegato A - Simboli e classi

QLI
| R Capacita portante PoPH Contimuta dicorrente o capacita di segnalazione
G Resistenza all'incendio della fuliggime
I Isolamento K Capacita di protezione al fuoco
W Irraggiamento D Durata della stabilita a temperatura costante
M  Azione meccanica DH Durata della stabilita lungo la curva standard
C Dispositivo automatico di chiusura F Funzionalita degh evacuatori motorizzat: di fumo e
calore
S Tenuta al fumo B Funzionalita degh evacuator: naturali di fumo e ca-
lore

Le pareti, le contropareti e i controsoffitti in cartongesspd@tanportante strutturale
pari a zerpquindi i certificati di questi elementi saralfitia tutti

In caso dcontropareti e controsoffitti collaboracdin elementi esistenti portanti (pareti
solai), ci saranno certificati elRIpEI

In caso diqualificazione di elementi portgatrutture in Cstrutture in Accigiol saranno
certificati eurogr.
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Compartimentazioni “REI”

RIQUALIFICAZIONE

)
PILASTRI E TRAWICONTROSOF

R120 FITTO A
MEMBRANA
El 120
PLACCAGGIO PARETE NO SETTO A
IN ADERENZA PORTANT MEMBRANA
El 120 El 12( El 120
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D.M. 16/02/2007

CONDIVIDIAMO

D.M. 16/02/2Q0Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti
elementi costruttivi di opere da costruzione

A Elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio

A1.1-Siapplicaa _Mun_solai_teffi_fraw_colopne balconi_scale _passerelle
Norme EN 13501-2: EN 1365-1 234 5 6; EN 1992-1 2. EN 1993-1.3; EN 1994-1 2. EN

:::::

99512, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2

Classificazione :

R 15 20 30 45 60 90 120 180 | 240 | 360

A49-5iapplicaa Canalizzazioni di servizio e cavedi

Norme EN 13501-2; EN 1366-5

Classificazione :

E 15 20 30 45 60 90 120 180 | 240

El 15 20 30 45 60 a0 120 180 | 240

Annotazioni La classificazione & completata da *( i—0)", "(o—1)", 0 7 le=0)", perindicare se
I'elemento & stato sottoposto a prova e se rispetta 1 requisiti sullincendio
proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, 1 simboli “v." efo “he”
indicano 'adeguatezza all'uso verticale efo orizzontale.
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D.M. 16/02/2007

CONDIVIDIAMO

D.M. 16/02/2Q0Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti
elementi costruttivi di opere da costruzione

Al Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferent

A4.1-S5iapplicaa Rarsidivisonslcompiase-gualiechepraseniana-paciinandsalaiel

Norme EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2. EN 1893-1 3. EN 1884-1 2: EN 18985-1.2.
EN 1996-1.2; EN 1899-12

Classificazione

E 20 30 60 90 120

El 15 20 30 £5 60 40 120 180 | 240

El-M 30 60 90 120 180 | 240

EW 20 30 60 a0 120

Ad2-Siapplcaa ' oo

Norme m

Classificazione :

El 15 30 £5 60 a0 120 180 | 240

Annotazioni La classificazione e completata da "{ a—b)", “( b—a)", 0 [ a<sb)", per indicare se
I'elemento & stato sotioposto a prova e nspetta | requisiti per lincendio proveniente
dall alto o dal basso o da ambedue le direzioni.
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D.M. 16/02/2007

CONDIVIDIAMO

D.M. 16/02/2Q0Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti
elementi costruttivi di opere da costruzione

AL Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione [esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore)

Condotte di ventilazione
EN 13501-3; EN 1366-1

GLassi#EEzmne :

El 15 20 30 45 60 a0 120 | 180 | 240

E 30 60

Annotazioni La dlassificazione € completata da "{ i—o0)", (0—i)", 0" kes0)’, perindicare se

I'elemento € stato sottoposto a prova e se nspetta | requisiti sull'incendio
proveniente dallinterno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, 1 simboli “ve" efo “he'
indicano ['adeguatezza all'uso verticale elo orizzontale. L'aggiunta del simbolo “5°
indica che il prodotio € conforme a una resirizione aggiuntiva relativa alle perdite

AT7.2-5i applicaa Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli

Norme EN 13501-4; EN 1363-1,2.3; EN 1366-8; EN 121017

Classificazione

El 30 80 90 120

Annotazioni La classificazione € completata dal suffisso “multipl” per indicare I'adeguatezza

all'uso per comparti multiph.

Inoftre | simboli Ve efo “hy" indicano l'adeguatezza alluso in verlicale elo in
orizzontale.

*S" indica un fasso di perdite inferiore a 5 m¥him? (lulli | condotli privi di
classificazione 5™ devono presentare un tasso di perdite inferiore a 10 m3him3),

800", *1 000°, "1 500" mdicano l'adeguatezza alluso fino a quest valori di
pressione, misurata a condizioni ambiente.
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Esempi di compartimentazione e rigualificazione

& | PARETE W112
A , CERTIFICATO
| \h_ + ordibera metallica C S0x58 mm. 2744627323TFR
P ! Sinrz " EUROPED [*)
|.. . E1120 | A2.s1.d0 * :;snmenm 2+2 lgnilasra® GKF 125 s Gioslane
0
J * mﬂtels:m*?ﬂ.dﬂm WA EN13504-2
| . k=408 m ‘
ir
[ SETTO AUTOPORTANTE K251  Tib CERTIFICATO
||r » Oirditurs metallica C 75250 mm » AFITI Licof jirad EUROPED [*)
El 120 A1 * Riveiimento 2 isstre Fireboard® 25 mm e
= BOTOLA s EN 13641
* Hmax= 400 m Fo— .
| | J CONTROSOFFITTO D112 CERTIFICATO
¥ b +  Cinditers prirnana CPlus 5027 mm, int.
reboard 205’ | E920 | A8 e o Rt el
Fireboard 2x25 mm *  Orditurs secondaria CPlus 50627 mm wm :
i { int. 400 mm T 55‘1‘33&"1’2
—— & FRivestimento 2 lastre Fircboand® 25 mm
CONTROSOFFITTO D111 SERTICAT)
RE1120 | Az.s1.d0 £u sol3n in laterizio armato 1644, : r“?“;?;z EUROPEO(7)
- * Crgitura CPlus 50x2T + gancio semplice o 410411 1 Ef 13850
o * Rivectiments 1 Igrilastra® GKF 15 mm : ety
—— ASSESSMENT pert la protezione di
e | t‘;*i' ' F;fg:r“m - 114762 CERTIFICATO
Ao hanns * CAT 15_’:* s | A251.00 | Spessore da deteminare in base & ERol :;';":E - | B
cizzse di resistenza al fucco, ::?;ETE‘E' BN 433814
massivita del profile, temperatura —
critca di propefio.

CONDIVIDIAMO
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Prove di Laboratorio ﬂ

Prove di Laboratorio -> Rapporti di Prova/Classificazione
CSI di Bollate (MI) —curva ISO 834
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Norme tecniche metodi di prova, aggiornamenti

CONDIVIDIAMO

Home di Prevenzione incendi | Notizie | Dettaglio notizia

AR NORME TECNICHE
Protezione passiva, in vigore 4 nuove norme UNI

2 dicembre 2014
fonte: Redazione InSic

Sono entrate in vigore lo scorso 6 novembre, 4
0 narme tecniche UNIin materia o/ protezione passiva.

i tratta defla serie UNI EN 13381 sul metodi di prova
per la resistenza al fucco df elementi strutturali, € Ia
UNI EN 1366 che riguarda invece le Prove di
resistenza al fuoco per impianti di fornitura
servizi

La UNI EN 13381-1:2014 defta | Metodi di prova per
la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturall la Parte 1 riguarda
e "Membrane di protezione orizzontali”

Si tratta della versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 13381-1 (edizione
seftembre 2014) che indica un metodo di prova per determinare Ia capacita di una membrana di
protezione orizzontale, guando utilizzata come barriera resistente al fuoco, che contribuisce
alla resistenza al fuoco di un elemento strufturale orizzontale di un edificio

La UNI EN 13381-2:2014 riguarda invece con la sua Parte 2 le "Membrane di protezione verticall

Per quante riguarda la serie UNI EN 1388 (Frove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura
servizi), 1a nuova UNI EN 1366-12:2014 Parte 12 riguarda le "Barriere resistenti al fuoco non
meccaniche per le condotte di ventilazione" In vigore anch'essa dal 6 novembre & la
versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1366-12 (edizione oftobre 2014) e
specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di bamiere resistenti al fuoco
non meccaniche installate negli elementi di separazione resistenti al fuoco, progettati per resistere
al calore & al passaggio di fumo e di gas ad alta temperatura. La norma va utilizzata
congiuntamente alla UNI EN 1363-1 & UNI EN 1366-2.
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Certificazione e certificato ...

CONDIVIDIAMO

Certificazione ¢ “Certificato”

DECRETO DM 7 agosto 2012 - ALLEGATO Il

ik Wik A FiBsA M1 P VO BISTA AMTIRT N

g, = FRODODTTI EPb ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEFABANTI
CILASSIFICATI AT FINI DELLAR FESISTENZA AL FUDCO {(CON ESCLUSIONE DELLE
PCRTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione e' costituita da certificazions/1 di
resistenza al fuoco dei preodotti/felementi costruttiwvi portanti e/c
separanti a firma di professionista antincendio.

La certificazicne dewve riferirsi alle effettive <

aratteristiche
riscontrate in opera relative a numero, posizicne & geometria degli
elementi, materiali ceostitutivi, condizioni di incendio, condizioni
di carico e di wincolo; caratteristiche e modalita' di posa di

eventuali protettivi, =scc..

W L N L] ] | W | | Fp
- & | . ¢ A - ' |

2. PRODDTTI E MATERIAL CLASSTIFPICATI AI FINI DELLA RERAIONE E DELLL
BESIETENAER AT FUOOCO E DISPOSITIVI DI APFRTURA DELLE PORTE
2.1 La deocumentazions e costitunita da iuUna dichiatazione di

rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni
richieste, a firma del tecnico abilitate incaricate del cecordinamento

o direzione 0 scorveglianza dei lavori ovvero, in assencza delle figure
suddette, da professionista antincendio, da B =1

=

EeVincano
tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazio
materiali & dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di
omologazione o del numero del certificato/rapporte di pro
classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE
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Rapporto di prova e rapporto di classificazione

CONDIVIDIAMO

D.M. 16/02/2Q0Ihtroduzione del RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE
RAPPORTO DI PROVA.

Rapporo di classificarione nr, 723 fob-2
."'.-:‘_\..". £ ';r_\,\ Pogina1dig
Des &) e
Relazione di priva . 7238/ 06 7
o Pagina 1 £ 26 o
CSI Spa Divisione Costruzioni e ik b
e raduzione 15 ciln
Trduzicne dalln spaghok |_. m:'-- ...' . -
RAPPORTO DI
RELAZIONE DI PROVA CLASSIFICAZIONE
Laboratorio di Resistenza al Fuoco Laboratorio di Resistenza al
Fuoco
RICHIEDENTE:
BRI HIEDENTE: ENALF GMEBH SPAGKA
EMALF GMEH SPAGKA
S Wlﬂm DI RESISTENZA AL FUOGCD IN
- COMNFORMITA ALLA NORMATIVA UNE EN 13501-2:2004
Determinoesone della Resistonea ol Fuecor
Normattua di rjferinete dalln prava: UNE-EN 13y -1:20m00 ;:E:-:-. ENAUF GMBH ﬁr!i"‘:"rﬁn
Canpiene: Purete diviseris non Riferimentn. * Controparete ENALUF Wizt 78 /oo™
portante
Prodigtore: ENALF GMBH SPAGNA.
Riferimentn: “Controparete ENALTF Wihzh
=8 o™
1
L tructeis: i s i ¢ sl s, Jn o e omdrnsrss b oo & spsgael
dar drafureom m i s dubeme i e oot prrrey e e e
s o fale
l"""u Jar vl mekerie B pVAL MW e esonry Tl eeTaaiment senes sl it sy llm-u :m““’:" el i prvma. non pud sy Fyrallia e e L aalir ity
! Lk sruaisrms s ——
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Campo di applicazione diretta - Modifiche

D.M. 16/02/2Q0Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti
elementi costruttivi di opere da costruzione

Certificati Europel

Possibilita di utilizzare certdielitVe. me&5OLO SEadotti e validati da Enti Autorizzati qua
Istituto Giordandi Bellaria G.S.1di Bollate ecc

Articolo 1

Introduzione dGAMPO DI APPLICAZIONE DIRH&TAisultato della
prova: €ambitqrevistaallo specifico metodo di prova riportato nel rapg
di classificazione, limitaziond’'usoe lepossibili modificlag@portabili al
campione di prova, tali da non richiedere ulteriori valut?éziggni, Ci

approvazioni —( 7 7
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Campo di applicazione diretta !

D.M. 16/02/2Q0Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti
elementi costruttivi di opere da costruzione

Campo diretta applicazione

Estensioni  Orientazione! Modifiche
dimensionali accessori

altezza, parete, soffitto, sostegni,
larghezza, elemento di montanti,

posizione e supporto attraversaments,
numero dei ecc

giuntl, ecc
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Fascicoli tecnici — MODIFICHE

D.M. 16 FEBBRAIO 2007
(G.U. n. 74 del 29 marzo 2007 s.o. n. 87)

B.8 In caso di variazioni del prodotto o dell’'elemento
costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta
applicazione del risultato di prova, il produttore é tenuto
a predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno
la seguente documentazione:

B.8.1 elaborati grafici del prodotto modificato;

B.8.2 relazione tecnica, tesa a dimostrare Il
mantenimento della classe di resistenza al fuoco, basata
su prove, calcoli e altre valutazioni...

B.8.3 eventuali altre approvazioni...

B.8.4 parere tecnico positivo (del laboratorio che ha
effettuato la prova) sulla completezza e correttezza delle
Ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate. ..

Il produttore e tenuto a conservare suddetto fascicolo
tecnico e a renderlo disponibile per il professionista
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Fascicolo tecnico Promat

CONDIVIDIAMO

Fascicolo TecMeo
004/012/2012
Precispisto oa
Promat S.p.A Sccio Unico
C.s0 Paganim 39/3

16125 Genova - GE - !talia

Pareti leggere di grandi dmeasion: con lastre
PROMA 1 ECT®200

Spessore astra: 20 mm
Altezza massima parete. 124 metr
Heestenza a! fuoco: EI 120 (EN 1364-1)

11ag0mne wereos o+ (GINVATL! Y & Ar TeSRICRY © VDTS B UM 8 kDt 2007 Tlashiint o 8 reeisde s @l bason o
PO eoeny il Cosralbvi Jipee e ek dsnon’ OV )6 de IR0V Sy (RGEe ey Aname ¢ Wossisdw W
S000 fCOZON 1 B ¢ st o g parc S
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Modulo Cert-REI

CONDIVIDIAMO

Cert-REI

DECRETO DM 7 agosto 2012 - ALLEGATO Il

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'.

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/0 SEPARANTI CL ASSIFICATI Al FINI DELLA
RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI Al FINI DELLA
RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CH IUSURA)

1.1 La documentazione e' costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi
portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio

La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e
geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo,
caratteristiche e modalita' di posa di eventuali protettivi, ecc..

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di
classificazione emessi da "laboratorio di prova" cosi' come definito al comma 9 dell'art. 1 del decreto del Ministero
dell'interno 16 febbraio 2007 ("Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione" - GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai
produttori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in

conformita’ alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella
certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare e' tenuto a rendere
disponibile per eventuali controlli del Comando.
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mod. CERT.REI 2012 - Certificazione di resistenza al fuoco di

prodotti/elementi costruttivi in opera

CONDIVIDIAMO

ML P VVE 8 Il professionista 81deve riportare una sintetica ma esaustiva r
RO s 2 della valutazione condotta. Tale relazione deve contenere (

CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUGCO M . . .
PRODOTTIELEMENTI COSTRUTTIVIIN OPERA necessari per permettere al responsabile VV.FF dell'istruttc

HOON ESCLUSKONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DECHILELRA)

St i s | I'espressione di un giudizio sulla completezza della v
s Iflmﬁl‘mdunh dml—l eﬁettuata.

worn neghi clenchi del Ministero dell inteme & om oll*an. 16 oo & ded Fgs 19940

[y re—

con efficsn in | — | e |
S = il —y—)
| 2 S Il professionista redige la certificazione dopo aver, in success|
kit~ st gt (DYt S o e e - accertato che i prodotti impiegati in opera rispont
scmiiche di presonielement costrunavi presenn pressa amyvie: . .. .
| c. | prestazioni richieste nel progetto approvato,
e | T : - preso visione delle informazioni e delle procedure f
| = — Y ) fornitore/produttore,
iy T : - verificato la corretta posa in opera degli stessi dire
I = e i tramitesopralluoghi e verifiche.
CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUCD
Tt o s s sl . B s e B e P E’ stato previsto un prospetto nel quale il professionista
1di clementi cosrnyi di an & presenie cenificaie sno clescm pelis ubella dells paging successiva assieme all‘elence . . . , e s .
1 e ks ch e e o b e (B AT FOCORT I 80T € I & allegati, consegnati al titolare dell'attivita, contenenti I
umery ¢ posiziene . . . . .
- S documentazioni tecniche necessarie per la valutazione effet
ciitgions di incerutan . T .
L C———— s dovranno essere rese disponibili qualora ritenuto nece:
Le oo rsbertons s . |___| oo, | e g g, responsabile VV.F dell'istruttoria tecnica.

siglate dal sutiosersin, selle quals ¢ indlcats la specilics posienc d i g cementl sdentifl
Ll
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costruttivi in opera u

mod. CERT.REI 2012 - Certificazione di resistenza al fuoco di prodo

9 :
l officina
sintetica descrizione dell’elemento tipo

| S

La parete di cartongesso di spessore tot. 12,5 cm & realizzata con struttura metallica a profilo a C ¢
fissaggio doppia lastra tipo GKF sp.12,5mm cadauna, su ambo i lati.

Sup. tot. parete 10 mq (sup. lastre utilizzate = 40 mgq).
tipo di valutazione condotta

[] metodo tabellare

O m

| ] metodo sperimentale
1 Elenco allegati:
2> "Documento di trasporto n. 132460 del 17.09.2013AAASCARBRECONA0MO) F.&nAY,
- | Dichiarazione di conformita a firma del venditore

<> Dichiarazione di conformita CE a firma del produttore v

_ 5| Dichiarazione di prestazione a firma del produttore v
_ > Relazione di classificazione n. 277459-3262FR del 28.12.2010 V/

% | Dichiarazione di corretta posa in opera

numero y i
identificativo elemento tipo € sua posizione
10 Parete locale centrale termica
sintetica descrizione dell’clementotipo e
Jocchi di calcestruzzo, con fori monocamera, di dimenss oni

La ¢ realizzata in b . 3
parete B ia aar almenn 1D SHESSOND GO



Modulo Dich-Prod

CONDIVIDIAMO

Dich -Prod

DECRETO DM 7 agosto 2012 - ALLEGATO Il
CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'.

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI Al FINI DELLA REAZIONE E D ELLA RESISTENZA AL FUOCO E
DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione e' costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle
prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o dir ezione o sorveglianza
dei_lavori_ovvero, in_assenza delle figure suddette, da pro fessionista_antincendio _, da cui si evincano
tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del
codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla
marcatura CE.

2.2 Le dichiarazioni di conformita' dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformita' CE ovvero delle
certificazioni di conformita’ CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i
certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di
prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di
corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformita' dei
materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni
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mod. DICH. PROD. 2014 - Dichiarazione inerente | prodotti impiegati_ai fi

della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura dglle

CONDIVIDIAMO

Si evidenzia come il nuovo modello deve essere si
esclusivamentea umprofessionistascritto negli elenchi del Mini
dell'Interno di cui alla legge n 818/1984

Il professionista redige la dichiarazione dopo aver, in success
- accertato che i prodotti impiegati in opera rispont
prestazioni richieste nel progetto approvato,

- preso visione delle informazioni e delle procedure f
fornitore/produttore,

- verificato la corretta posa in opera degli stessi dire
tramitesopralluoghi e verifiche.

Le suddette funzioni possono essere espletate dal profess
corso delle varie fasi realizzative dell'opera in qualita di tecnic
del Coordinamento o Direzione o Sorveglianza dei lavori,
assistente degli stessi, solo in assenza delle figure su
professionista che redige la dichiarazione potra essere |1
incaricato della verifica finale.
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Da compilare a cura del venditore del materiale con re
reazione al fuoco, che deve riportare la dichiarazione di co
produttore e sottoscrivere che il materiale in parola risult
omologato, ai sensi del D.M.26 giugno 1984, dalddiiisteroo

Per i prodotti marcati CE, si sensLet#ea Circolare M.I. Prot.
P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 - Aggiornaeien
modulistica di prevenzione incendi da allegare alla doma
sopralluogo ai fini dei rilascio del G.P.mod. DICH. CONF. 2
non e piu necessario.












Da compilar@ curadellinstallatore che deve evidenziare i pro
utilizzati secondo i certificati proposti dalle aziende costruttrici
le indicazioni del professionista abilitato 818.

Ne va consegnata copia alla committenza in modo che il te
possa prenderne visione e utilizzare questi dati per compila
CERT. REI 2012; questo ultimo modulo andra consegnato ai V





























































Per quanto riguarda il dimensionamento delle pareti, occorre fare, oltra all
valutazione statica in caso di incendiche sara contenuta all'interno del fascicolo
tecnico, anche lavalutazione statica a freddo in accordo al D.M. 14/01/2Q08ulla
base dei seguenti carichi agenti:

- azione sismicada valutare sulla base del comune dove sorge l'edificio;

- Spinta orizzontale a 1,2 ndlal piano di calpestio sulla base della destinazione d'uso
dell'edificio;

- spinta uniformemente distribuitada 20 kg/m.
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Dettaglio fissaggio PROMASTOP®U: Dettaglio botola di ispezione:































Membrane protettive orizzontale secondo CEN/TS
13381-1 lett. ¢) circ. 465/2014

Applicazioni ad ogni tipo di solaio o materiale ->
valutazioni analitiche secondo EC -> rapporto di
valutazione





















































































































































































Certificato di riferimento normativa ENV 13381-3:
Rapporto di valutazione NP-1124/A/07/GW
Lettera C.S.E. del 147010/1993 prot. n. 208
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UNICOLLAR > PROMASTOP® U

PROMASEAL PS > PROMASTOP® S/L

PROMASTOP MORTAR > PROMASTOP® M

PROMASTOP COATING PANEL > PROMASTOP® E

PROMASEAL® S = PROMASEAL® S

PROMASTOP® RS 10 = PROMASTOP® RS 10


















































































Sistema sperimentato a Jesolo Gea Tur per
permettere agli impiantisti di fare i passaggi gia in

prima fase. Altrimenti noi avremo dovuto chiudere
le pareti riquadrando (malamente) i tubi.




Sistema sperimentato a Jesolo Gea Tur per
permettere agli impiantisti di fare i passaggi gia in

prima fase. Altrimenti noi avremo dovuto chiudere
le pareti riquadrando (malamente) i tubi.









































































consulenze per i nostri clienti
eseguite nel 2013

. consulenze per i nostri clienti
eseguite nei primi 11 mesi del 2014

“certificazioni REI” rilasciate nel 2013

. “certificati REI" rilasciati
nei primi 11 mesi di 2014




Grazie per l'attenzione.

facebook.com/Vanoncini.edilizia

Vanoncini SpA




